
l27550, г. Москваr,Щмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, офис 1928
т. : (495) 782-90-5б, (499') 97 7 -22-22, (925) 5 1 8-70-25

E-mail: sЬо-sеrчiсе@iпЬох.ru
http://www.sboservice. ru/

Испытательная лаборатория <<Сертификация банковского оборудования-сервис>>

Автономная некоммерческая организация
обеспечение промышленной безопасности
<<Сертификация Банковского оборудования - сервис>>

аккредитации J\Ъ RA.RU.2 1 СЗ26

дАю

/Б.А. Грибков/
г

протокол испытАниЙ ль ил-927с121 от 27.05.202l r.

1. Заказчик: ооо кТТС ЗАкАЛКА)
445000, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, дом 99

2. Изготовитель ооо кТТС ЗАКАЛкА>
3. 445000, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, дом 99, офис 5.

5. Регистрационные номера : Np464 l Т,2,З ; 46'7 l |,2,З ; 47 0 l I,2,З

] б. Процедура отбора образцов: акт отбора образцов Jф 51 от 18.05.2021

1. Щата проведения испытанпftz 26.05.202 1 г

8. Место проведения испытаний: ИспытательнЕuI лаборатория кСертификация банковского
оборудования - сервис> 12141,1, г. Москва,,Щмитровское шоссе, д. 110

i 9. Цель испытаний: Подсчёт образовавшихся при разрушении стекла осколков

10. Нормативная дохqrментация, устанавливающая требования продукции:
гост 30б98-2014

11. Предоставленная документация: ТУ 2З.|2.|2-001-03900З65-202|, паспорт качества.

12. Характеристика образцов: Образцы стекла, закаленного толщиной 4,6,10 мм
имеют габаритные размеры 1100х360 мм

13. Методика проведения испытаний: ГОСТ ЗЗ002-20|4

14. Оборудование: Линейка измерительнiu{ метаJIлическiш с ценой деления 1 мм, инв. J\Ъ003,
свидетельство о поверке J\Ъ20-02-I40| от 18.1t.2020 до 17.1I.202| г.
IIIтангенциркуль ШЦ-I, инв. Jtlb004, свидетольство о поверке Jф20-02-1399от 18.11.2020 до
|7.1|.202I.
Рулетка измерительнzul металлическаlI ССlOМ, KFisco tools limeted> длиной 10 м, цена деления 1

мм, инв. Ns008, сертификат о ка_шибровке J'(b !ЗЧ-2lIЗ98 от 18.1I.2020 до 17.1|.2021t.
Молоток слесарный, инв. ]ф039Ш
Шаблон с квадратным отверстием (50х50)+1 мм, инв. Ns040Ш

15. Результаты испытаний:
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i4.Дата получения образцов: 24.05,202Т r



Тип
ударника

Регистрационный
номер образца

количество осколков шт.

]ф 46411
(стекло 4 мм)

Молоток, масса головки
(75+2) r

4з

45Np 46412
(стекло 4 мм)

Молоток, масса головки
(75+2) г

J\ъ 46413
(стекло 4 мм)

Молоток, масса головки
(75+2) г

41

Молоток, масса головки
(75*2) г

Jt 46711
(стекло б мм)

49

Ns 46712
(стекло б мм)

Молоток, масса головки
(75+2) г

51

Молоток, масса головки
(75+2) r

Nр 467lЗ
(стекло б мм)

46

Ns 47011
(стекло 10 мм)

Молоток, масса головки
(75+2) г

49

Nр 47012
(стекло 10 мм)

Молоток, масса головки
(75+2) г

47

Молоток, масса головки
(75+2) r

}lb 47013
(стекло 10 мм)

44

1б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: rrри исtIытании образцов закаленных стекол, регистрационные номера
Ns464l1.l2lЗ,Ns461lIl2lЗ,Nр410l1rl2lЗ производства Обrцества с ограниченной ответственностью
(ТТС ЗАКАЛКА> общее количество осколков в квадрате (50х50) *1 мм составило более 40 шт.,
что соответствует требованиям ГОСТ 30698-2014 п.п. 5.1.5. табл. 7.

Испытания провели:
Руководитель ИЛ кСБО - сервис> /Б.А. Грибков/

/Р.Л. Тихомиров/испытатель:
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